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Klasa wg EN 779:2012 G4
Grubos$c¢ 22 mm
Nominalna przepustowosé 5400 m*/h/m? L
Z
Predkos¢ przeptywu 1,5m/s ;
@)
Poczgtkowa skutecznos¢ filtracji 87,0% é
5
Sredni stopien filtracji (Am) 93,10% T
. , >
Poczagtkowy opor czystego filtra 46 Pa =
| Z
Zalecany opdr koncowy filtra 250 Pa é
do wymiany _»;J
Chtonnos¢ pytowa 522,3 g/m2
| VTP 0 _ MATERIAL
Widkniny syntetyczne — 100% poliester progresywnie nabudowywane 100% witkna
’ Bardzo wytrzymata mechanicznie poliestrowe, termicznie tgczone, o wysokiej
} o skutecznos¢ dziatania od poczatku do konca
Wysoka chtonnosc¢ pytowa okresu uzytkowania.
} Mozliwo$é regeneracii Bardzo wysoka wytrzymatosé mechaniczna
} o S materiatu gwarantuje stabilno§¢ wymiarowag
Niski spadek ci$nienia przez caty okres uzytkowania, nawet przy wysokich

wartosciach przeptywu.
Zapewnia odpornos¢ na dziatanie srodkow

’ Niskie koszty eksploatacyjne ’ chemicznych. Nadaje sie do regeneracji.
Trudno palne (F1 wg DIN 53438)

’ Diuga zywotnos¢ filtra

ZASTOSOWANIE
do filtracji wstepnej; w formatkach, jako rekawy, stozki.
Moze byc¢ stosowana samodzielnie w postaci mat

| G 4 UP TO filtracyjnych.
® o Znajduje zastosowanie w budynkach uzytecznosci
_'7_£1 EN 779 100°C publicznej oraz we wszystkich gateziach przemystu.
S iTE
j ===
[ Przedstawione wartosci moga nieznacznie réznic sie w granicach tolerancii.
DIN 53438 Dane techniczne oparte na raporcie Lab 94582

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w kazdym momencie bez wczesniejszego powiadomienia,
wynikajgcych z ciggtego udoskonalania produktéw.
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